
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

189 GX-B1310/21-1-24152 2024/7/31 符合标准要求

190 GX-B1310/21-1-24153 2024/7/31 符合标准要求



191 GX-B1310/21-1-24154 2024/7/31 符合标准要求

192 GX-B1310/21-1-24156 2024/7/31 符合标准要求

193 GX-B1428/21-1-24156 2024/7/31 无缺陷迹痕显示



194 GX-B1310/21-1-24157 2024/7/31 符合标准要求

195 GX-B1428/21-1-24157 2024/7/31 无缺陷迹痕显示

196 GX-B1310/21-1-24123 2024/7/30 符合标准要求



197 GX-B1427/21-1-24123 2024/7/30 符合标准要求

198 GX-B1310/21-1-24155 2024/7/30 符合标准要求

199 GX-B1310/21-1-24148 2024/7/30 符合标准要求



200 GX-B1427/21-1-24148 2024/7/30 无缺陷磁粉显示

201 GX-B1310/21-1-24149 2024/7/30 符合标准要求


